
コンクリート内部のひび割れ指数の推移（中心部４箇所）
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-- YMAX TABLE --
1 20.00 07/10/31
2 20.00 07/11/5 2:00
3 20.00 07/11/10 2:00
4 20.00 07/11/15 2:00

-- YMIN TABLE --
1  0.59 07/12/30
2  0.62 07/12/30
3  0.73 07/12/30
4  0.91 07/12/30

コンクリート内部温度の推移（中心部４箇所）
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-- YMAX TABLE --
1 47.30 07/11/2 18:00
2 44.89 07/11/8 6:00
3 39.63 07/11/12 6:00
4 32.86 07/11/16 21:00

-- YMIN TABLE --
1  6.62 07/12/30
2  5.09 07/12/30
3  3.82 07/12/30
4  3.46 07/12/30
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砂防堰堤の解析の事例です。

最高温度の分布

最小ひび割れ指数の分布と推移

モデル全体図

打設時期：10月～11月　（4回打設）

提体寸法：幅24000mm　厚さ3700mm　高さ7000mm
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