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リフト毎のコンクリートひび割れ指数の推移　（中心部・表面部）

TIME

8
2010

 9 10月
年

指数

Index

  0.00

  0.50

  1.00

  1.50

  2.00

  2.50

  3.00

  3.50

  4.00

  4.50

  5.00
1 17206
2 17204
3 24922
4 24920

-- YMAX TABLE --
1 20.00 10/8/25 2:00
2 20.00 10/8/25 2:00
3 20.00 10/9/25 2:00
4 20.00 10/9/25 2:00

-- YMIN TABLE --
1  1.13 10/9/26 12:00
2  2.86 10/9/26 12:00
3  2.07 10/10/7
4  4.59 10/9/26

リフト毎のコンクリート温度の推移（中心部・表面部）

TIME

8
2010

 9 10月
年

温度

℃

 15.00

 20.00

 25.00

 30.00

 35.00

 40.00

 45.00

 50.00

 55.00

 60.00
1 17206
2 17204
3 24922
4 24920

-- YMAX TABLE --
1 56.97 10/8/26 6:00
2 46.40 10/8/26 3:00
3 50.43 10/9/26 9:00
4 40.84 10/9/26 6:00

-- YMIN TABLE --
1 17.97 10/10/25
2 16.83 10/10/25
3 16.68 10/10/25
4 16.33 10/10/25

下水処理場の場合の解析事例です。

躯体モデル図　（1/4モデル）

打設時期：5月～9月　（3回打設）

（検討対象部分）

20,350mm
18,350mm

7,200mm

最高温度の分布　(壁断面：モデル図赤ライン部分対象）

最小ひび割れ指数の分布と推移　(壁断面：モデル図赤ライン部分対象）

①2リフト中心部

③3リフト中心部

④3リフト表面部

②2リフト表面部

①2リフト中心部

②2リフト表面部

③3リフト中心部


